Liste der Prufverfahren im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung

Norm: DIN EN ISO/ IEC 17025:2018
LUA Sachsen, Standort Dresden Reichenbachstralle

Stand Urkundenanlage TUA 05 — Spektroskopie: 24.06.2025

Stand Liste: 13.02.2026

Verfahrensnummer PL-18515-02

Inhaltsverzeichnis

Struktur- und Elementanalysen von Untersuchungsmaterialien durch spektroskopische Verfahren;

Analyse von Kunststoffen durch Brenn- und Gliihproben
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2 Brenn- und Gliihproben

Struktur- und Elementanalysen von Untersuchungsmaterialien durch spektroskopi-
sche Verfahren; Analyse von Kunststoffen durch Brenn- und Glihproben

1 Spektroskopie

Kurztitel der Norm, des
normahnlichen Priifverfah-
rens oder des Hausverfah-
rens, einschl. Ausgabeda-
tum

Titel der Norm, des normédhnlichen Priifver-
fahrens oder des Hausverfahrens

Kurztitel der laborin-
ternen Priifvorschrift,
einschl. Ausgabeda-
tum

P 20431 02x
2014-12

RFA-Screening — Qualitative Bestimmung von
Elementen in Bedarfsgegenstanden mittels RFA

P 20431 02x
2014-12

2 Brenn- und Gliihproben

Kurztitel der Norm, des
normahnlichen Priifverfah-
rens oder des Hausverfah-
rens, einschl. Ausgabeda-
tum

Titel der Norm, des norméhnlichen Priifver-
fahrens oder des Hausverfahrens

Kurztitel der laborin-
ternen Priifvorschrift,
einschl. Ausgabeda-
tum

P 20519 01x
2015-04

Qualitativer Nachweis der Materialidentitat von
Bedarfsgegenstanden mittels Glih- und Brenn-
probe

P 20519 01x
2015-04

Anmerkung: grau hinterlegte Verfahren sind Urkundenverfahren

Seite 1 von 1




	Struktur- und Elementanalysen von Untersuchungsmaterialien durch spektroskopische Verfahren; Analyse von Kunststoffen durch Brenn- und Glühproben
	1 Spektroskopie
	2 Brenn- und Glühproben

